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Parte A: Misurazioni dello sforzo e del rilascio (1.9 punti)

A.1 (0.3 pt)

by = +
A.2 (0.3 pt)

P, = n
A.3 (1 pt)

Alcune colonne della tabella dovranno essere compilate rispondendo a domande successive
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Parte B: Misurazioni del diametro del filo stirato (1.5 punti)

B.1 (0.6 pt)
B.2 (0.3 pt)
D= +
B.3 (0.3 pt)
T = +
B.4 (0.3 pt)
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Parte C: Misura con un altro filo (0.3 punti)

C.1 (0.3 pt)

A +

Part D: Analisi dei dati (5.7 punti)

D.1 (0.3 pt)
Riempi la colonna F' nella tabella del punto A.3.
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D.2 (0.4 pt)
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D.5 (0.4 pt)
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D.6 (0.5 pt)
Riempi la colonna dZ nella tabella del punto A.3.

D.7 (0.3 pt)
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T =

D.10 (0.3 pt)
Riempi y(¢) nella tabella del punto A.3.
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D.11 (1.0 pt)
E2
To =
D.12 (0.3 pt)
ti
tf =
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D.13 (0.3 pt)

T3 =

Parte E: Misura di E in condizione di sforzo costante (0.6 punti)

E.1 (0.6 pt)

E— E-E, _




